
Lubricantes de conformación

Producto Acero de 
hasta aprox. 
[mm]

Metales no 
ferroso de 
hasta aprox. 
[mm]

Aluminio de 
hasta aprox. 
[mm]

Aplicación Potencia

CLF 1 L 0,15 0,30 0,30 Punzonado, conforma-
ción sencilla

CLF 1 0,15 0,30 0,30 Punzonado, conforma-
ción sencilla

CLF 1 W 10 0,25 0,40 0,40 Perfilado, embutición, 
plegado

CLF 1 W 25 0,35 0,50 0,50 Perfilado, embutición, 
plegado

Serie Raziol CLF 1

Aceites de punzonado y embutición volátiles

Resumen de rendimiento

baja < <  > > alta

CLF 1 L CLF 1 CLF 1 W 10 CLF 1 W 25 

Las indicaciones anteriores sobre el ámbito de aplicación se basan en ensayos de laboratorio y experiencias prácticas. Sin embar-
go, estas indicaciones no eximen al usuario de verificar que el lubricante es apto para el uso en cuestión y sus posteriores procesos. 
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones para aplicar nuevas leyes, reglamentos, conocimientos, etc.


